
BEFESTIGUNGSTECHNIK

information

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Linz 02.2018

Oberflächenbeschichtung GS
• Chrom(VI)-frei

• trendig silbrige Oberfläche

• hoher Korrosionsschutz

• umweltverträglich

Vergleichstest

• Zink-Korrosion (Weissrost)

• Grundmetall-Korrosion (Rotrost)
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Zn gelb-chromatiert
Cr (VI)

Zn blau-passiviert
Cr (III)


