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Bestandigkeitstabelle

Stoff KDr‘lZEFItPE!tIOH/ Bestandigkeit Stoff Kor?zentratlon/ Bestandigkeit
Eigenschaft Eigenschaft

Aceton B Magnesiumchlorid gesattigte Losung B
Ameisensaure 25% B Maschinendl BB Verfarbung, Aufquellen
Ammoniak 10% B Methanol N
Ammoniumchlorid gesattigte Losung BB Verfarbung Methylethylketoxim N Verstrammung
Benzin BB Verstrammung Milchséure rein B
Benzol BB Verstrammung Natriumcarbonat B
Bremsflissigkeit N Aufquellen Natriumchlorid gesattigte Losung B
Calciumchlorid gesattigte Losung B Natriumnitrat 30% B kunz- bis mittelfristig
Calciumhydroxyd 10% B Natronlauge 1% BB
Chromsaure 10% BB Verfarbung Natronlauge 10% N Anldsung
Citronensaure 25% B n-Propylalkohol N Verstrammung
Dieseldl BB Verfarbung, Aufquellen Olivendl BB Verfarbung, Aufquellen
Dipropylenglykol B Olsaure rein N
Dynamoél B Verféarbung, Aufquellen Petroleum BB Verfarbung, Aufquellen
Eisensulfat gesattigte Ldsung B Phosphorsaure konz. B
Essigsaure 10% B Salpetersaure 10% B
Ethylacetat N Verstrammung Salzséure 5% B
Ethylalkohaol 95% B Schwefelsaure 3% B
Formaldehyd 30% B Spilmittel neutral B
Harnstoff 20% B Terpentin BB Verfarbung, Aufquellen
Heizol N Aufquellen Toluol N Verstrammung
Hydraulikél N Aufquellen Trichlorethylen N Verstrammung
Kochsalzlésung 10% B Waschmittelldsung maBig alkalisch B
Kupfersulfat gesattigte Lsung B Xylol BB

Hinweis: Die 0.g. Angaben gelten fir das vollstandig ausgehartete Produkt, bei dem das Medium Uber einen Zeitraum von 4 \Wochen bei +20°C
weichende Bedingungen und Voraussetzungen kénnen zu anderen Ergebnissen fuhren. Eigene Versuche sind daher zur Sicherstellung der Eign
wendungsgebiet unerlasslich. Die Dichtmassen sind nicht zur dauerhaften Lagerung der o.g. Medien geeignet, sondern ausschlielich fur vo

beschrankter Mengen! Die Aussagen gelten ausschlieBlich fir die genannten Dichstoffqualitaten und reines, nicht verunreinigtes Medium.

B = Brauchbar, es treten keine Veranderungen auf

N = Nicht einsetzbar, der Dichtstoff wird erheblich angegriffen




