
Brandverhalten von Baustoffen

Das Brandverhalten eines Baustoffes wird nach Europäischer Norm (EN) und DIN
entsprechend folgendem Schema eingeteilt: 

deutsche
bauaufsichtliche

Benennung

Zusatzanforderung Klasse zum
Brandverhalten

EN 13501-1

Baustoff-
klasse DIN

4102-1
keine Rauch-
entwicklung

kein brennendes
Abtropfen/Abfallen

nichtbrennbar ohne
brennbare Bestandteile x x A1 A1

nichtbrennbar mit
brennbaren Bestandteilen x x A2-s1, d0 A2

schwerentflammbar

x x B; C-s1, d0

B1

x A2; B; C-s2, d0

x A2; B; C-s3, d0

x A2; B; C-s1, d1

x A2; B; C-s1, d2

A2; B; C-s3, d2

normalentflammbar

x x D-s1, d0

B2

x D-s2, d0

x D-s3, d0

x D-s1, d2

D-s2, d2

D-s3, d2

x E

E-d2

leichtentflammbar F B3


